ZESTAWIENIE WARTOSCI PARAMETROW FIZYKO-MECHANICZNYCH GRUNTOW ZAL. 11
Nr Symbol Stopien Gestos¢ | Kat tarcia | Spojnosé Modut Modut Wilgo- Zawarto$¢
W-Wy | gruntu wg Stan zageszczenia | Objeto- wewne- odksztalcenia Scisliwosci tnos¢ czesci
PN-81/B- Gruntu / Stopien Sciowa trznego Cu pierwotnego pierwotnej naturalna organicznych
03020 plastycznosci p D, [kPa] Eo Mo Wn Iom
Ip/ 1 [t/m”] [°] [MPa] [MPa] [%o] [%o]
GH,

I GLL/Ps pl 0,36* 2,00 Nie badano 24,70%* 2,7%
Ila Ps, Ps+Z szg 0,62%* 2,00 33,74 - 97,77 116,10 25,00 -
I1b Ps zg 0,71%* 2,05 34,30 - 112,80 134,30 24,00 -

* Wyniki z badan laboratoryjnych i polowych, pozostate z normy PN-81/B03020




