
 

 

 

ZESTAWIENIE WARTOŚCI PARAMETRÓW FIZYKO-MECHANICZNYCH GRUNTÓW    ZAŁ. 11 
Nr  

w-wy 
Symbol 

gruntu wg 

PN-81/B-

03020 

 

Stan 

Gruntu 

 

Stopień 

zagęszczenia  

/ Stopień 

plastyczności

ID / IL 

Gęstość 

Objęto- 

ściowa 

ρ 

[t/m-3] 

Kąt tarcia 

wewnę- 

trznego 

u 

[°] 

Spójność 

 

Cu 

[kPa] 

Moduł 

odkształcenia 

pierwotnego 

Eo 

[MPa] 

Moduł 

ściśliwości 

pierwotnej 

Mo 

[MPa] 

Wilgo- 

tność 

naturalna 

Wn 

[%] 

Zawartość 

części 

organicznych 

Iom 

[%] 

I 
GH, 

GH//Ps 
pl 0,36* 2,00 Nie badano 24,70* 2,7* 

IIa Ps, Ps+Ż szg 0,62* 2,00 33,74 - 97,77 116,10 25,00 - 

IIb Ps zg 0,71* 2,05 34,30 - 112,80 134,30 24,00 - 

* Wyniki z badań laboratoryjnych i polowych, pozostałe z normy PN-81/B03020 


