
SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT 

 
Nazwa zadania: Budowa boiska do beach soccera na terenie kompleksu piłkarskiego przy 

ulicy Kresowej 1 w Sosnowcu. 
 
 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 
 

 
A. Ogólna specyfikacja techniczna 
B. Szczegółowe specyfikacje techniczne: 
 
Dział: 
45000000-7 Roboty budowlane 
 
Kategoria robót:  
45110000-1    Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45233200-1        Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45112720-8        Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 
45112710-5   Elementy małej architektury 
45233000-9        Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad i dróg 
 

 
A.   OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.00.00 „Wymagania ogólne” 
 

1.  Określenie przedmiotu zamówienia 
1.1.1 Nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia: 
Budowa boiska do beach soccera na terenie kompleksu piłkarskiego przy ulicy Kresowej 1 w 
Sosnowcu 
Ogólny zakres robót obejmuje :   
- korytowanie (grunt rodzimy)  
- inne roboty ziemne 
- wykonanie wzmocnienia podłoża geowłókniną  
- wykonanie obrzeży betonowych boiska  
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 
- dostawa i rozścielenie piasku na boisku   
- dostawa i montaż wyposażenia boisk  
- wykonanie piłkochwytów  
- wykonanie nawierzchni trawiastej 
- uporządkowanie terenu. 
 
1.1.2  Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
- Zamawiający: Miejski O środek Sportu i Rekreacji ul. 3 Maja 41, 41-200 Sosnowiec 
- Wykonawca: (zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym) 
 
1.1.3 Finansowanie inwestycji: 
- budżet publiczny 
  
1.2  Przedmiot specyfikacji technicznych 



Przedmiotem niniejszych specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji robót  wymienionych w pkt. 
1.1 i określonych szczegółowo w przedmiarach.  
 
1.3 Zakres zastosowania specyfikacji technicznych 
Specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót wymienionych w 
pkt.1.2 . 
 
1.4  Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi 
Roboty objęte niniejszymi specyfikacjami technicznymi zostały określone szczegółowo w 
przedmiarze robót. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze   szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót. 
    
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1 Przekazanie placu budowy   
 Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren robót  wraz     
 z dokumentacją projektową oraz specyfikacją  techniczną . 
 
1.5.2 Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego (możliwość dojazdu do posesji oraz 
do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania  realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru  
ostatecznego  robót . 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względu bezpieczeństwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy jest włączony w 
cenę umowy i nie podlega odrębnej zapłacie. 
 
1.5.3   Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie:  
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm   
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. 
- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikające ze skażenia,   
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania utylizować wszystkie  
materiały pochodzące z rozbiórek. 
 
1.5.4 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, łącznie z utrzymaniem 
wymaganego sprawnego sprzętu przeciwpożarowego. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym  jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. (a w szczególności istniejący drenaż). Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
 
1.5.6 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi  pojazdów przy 
transporcie gruntu, materiałów na i z terenu robót. 



Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenia osiowe nie będą dopuszczone do ruchu  
w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru 
 
1.5.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Prace należy prowadzić pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.8 Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę zrealizowanych robót i za wszelkie materiały oraz 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia realizacji do daty odbioru końcowego robót. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby  budowla lub jej elementy były w 
zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
 

1.5.9 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
 
2.  Materiały 
 
2.1  Stosowanie materiałów 
Wykonawca do wykonania zadania powinien stosować materiały które  posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną, dla których nie ustalono 
Polskiej Normy 
- atesty i świadectwa badań pozwalające na stwierdzenie właściwego zastosowania 
 
 
2.2  Przechowywanie i składowanie  materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.3.  Wariantowe stosowanie materiałów 
Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w przedmiarach można zastąpić    równoważnymi 
stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte  certyfikatami, 
świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich 
przepisów. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju  
materiału. Wybrany rodzaj materiału musi zostać zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i nie może 
być później zamieniany. 
  
3. Sprzęt 



Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonania robót. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi użytkownika 
 
4.  Transport   
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba i 
wydajność środków transportu powinna gwarantować wykonanie robót w terminie przewidzianym 
umową. Wykonawca powinien również dysponować sprawnymi rezerwowymi ,środkami transportu 
umożliwiającymi prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy winny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca usuwać będzie na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
5.  Wykonanie  robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość stosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za zgodność ze  ST, harmonogramem robót oraz poleceniami 
Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego  przez Wykonawcę zostaną 
poprawione przez Wykonawcę na własny  koszt. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. 
 
6.    Kontrola jakości  robót. 
 
6.1 Zasady kontroli jakości 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych   materiałów. Zapewni 
on odpowiedni system kontroli, personel, sprzęt, zaopatrzenie , wszystkie urządzenia i przyrządy 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Inspektor może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów i robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami i normami. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca.                       
 
6.2    Badania i pomiary                    
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W  przypadku, gdy normy nie obejmują  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST należy stosować 
wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do 
badań i pomiarów Wykonawca powiadomi Inspektora o  miejscu i terminie badania. Wyniki 
pomiarów i badań Wykonawca przedstawi  na piśmie w formie protokołu do akceptacji Inspektora. 
 
6.3. Certyfikaty i deklaracje   
Inwestor dopuści do użytku tylko te materiały które posiadają:  
- certyfikat materiałów pod wzg. Bezpieczeństwa zgodnie z polskimi normami.  
- Deklaracje zgodności zgodnie z polską normą lub aprobatą techniczną.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
 
6.4   Dokumenty budowy 
1. Dziennik Budowy: nie dotyczy   
2. Pozostałe dokumenty budowy: 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 



- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (opracowany przez Wykonawcę robót) 
- umowa cywilno prawna 
- dokumentacja projektowa 
- przedmiar robót 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. Za zabezpieczenie dokumentów odpowiada 
Wykonawca.  
 
7.   Odbiór robót 
 
7.1  Odbiór robót zanikowych 
Odbiór robót zanikowych polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w   dalszym 
etapie realizacji ulegną zakryciu. Musi być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor 
Nadzoru w obecności Wykonawcy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.   
 
7.2 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w celu określenia 
zaawansowania robót, w przypadku rozliczania robót fakturami częściowymi. Odbioru dokonuje 
Inspektor Nadzoru w obecności Wykonawcy. 
 
7.3 Odbiór  końcowy 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie wykonania robót w odniesieniu do ich jakości, ilości i 
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru  końcowego stwierdza Wykonawca 
przez pisemne powiadomienie Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym 
w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów wymienionych poniżej. Odbioru końcowego  robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników  badań, pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z przedmiarami i ST. W trakcie odbioru końcowego komisja zapozna 
się z protokołami robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz robót uzupełniających . 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych rodzajach 
robót nieznacznie odbiega od wymaganej w ST uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, Inspektor nadzoru dokona potrąceń, 
zgodnie z umową.    
 

7.4  Odbiór ostateczny pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie po upływie okresu gwarancyjnego określonego w 
umowie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. W  trakcie trwania okresu gwarancyjnego 
Zamawiający może dokonać przeglądu gwarancyjnego o którym będzie powiadamiał pisemnie 
Wykonawcę.  
 
7.5  Dokumenty niezbędne do dokonania odbioru  końcowego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest Protokół            
Końcowego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru  końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące    
dokumenty: 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych  
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności zabudowanych materiałów 
- atesty i świadectwa badań materiałów  
- w przypadku, gdy wg komisji, dokumenty odbiorowe nie będą przygotowane do  odbioru   



  końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru   
  ostatecznego robót. 
 
8. Podstawa płatności  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych 
/ofercie/. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość / kwota/ podana  
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych / ofercie/. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie   uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla  tej roboty 
w ST i w dokumentacji projektowej /przedmiarach/.             
 

9. Przepisy związane 
 
9.1  Obowiązujące w Polsce przepisy prawne, w tym szczególnie ustawa z dnia 07.07.1994r   
Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych jakim  
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegółowego zakresu  
  i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych   
  oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i  
  rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa   
  pracy i ochrony zdrowia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systemów oceny zgodności,  
  wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz  
  sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem  CE 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa  i higieny    
   pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
 
B. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

SST 1 - Kod CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 
obiektów budowlanych; roboty ziemne 

 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót ziemnych w ramach realizacji budowy boiska do beach soccera na terenie 
kompleksu piłkarskiego przy ulicy Kresowej 1 w Sosnowcu. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 
czasie budowy: 
- korytowanie pod boisko  
- zaspanie 
- formowanie skarp 



1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
1.4.2. Korpus - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną i skarpami. 
1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót 
ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 
1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.10. Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt 
skalisty. 
1.4.11. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa 
robót drogowych. 
1.4.12. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem 
robót drogowych. 
1.4.13. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac 
związanych z trasą drogową. 
1.4.14. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg 
wzoru: 

Is= Pd/Pds 
gdzie: 
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], 
(Mg/m3), 
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, 
(Mg/m3). 
1.4.15. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 
 

U= d60/d10 
gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
 
1.4.16. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru: 
 

Is= E2/E1 
gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy 
zgodnie z PN-S-02205:1998 , 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy 
zgodnie z PN-S-02205:1998 . 
 



2.Materiały (grunty) 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
„Wymagania ogólne”. 
2.2. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót 
ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów w powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 
Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w przedmiocie zadania. Inspektor Nadzoru 
może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność 
wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” . 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, koparki, 
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.), 
- sprzętu zagęszczającego ( ubijaki itp.). 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” . 
4.2. Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju 
gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości 
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 
wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie 
odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie 
zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” . 
5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny 
być większe niż ± 10 cm. Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od 
szerokości projektowanej o więcej niż  ±10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć 
wyraźnych załamań w planie. Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o 
więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na 
powierzchni skarp nie powinny przekraczać ± 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo 
powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu 
umocnienia powierzchni skarpy. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” 



6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
6.2.1. Badania do odbioru korpusu ziemnego 
6.2.2. Zakres badań i pomiarów 
Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
- Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w punktach wątpliwych 
- Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy 
lecz nie rzadziej niż w trzech punktach na 1000 m2 warstwy 
6.2.3. Szerokość korpusu ziemnego 
Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
±10 cm. 
6.2.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej 
niż -3 cm lub +1 cm. 
6.2.5. Równość korony korpusu 
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 
3 cm. 
6.2.6. Zagęszczenie gruntu 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien być zgodny 
z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można 
określić wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą 
PN-S-02205:1998 [4]. 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane 
lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny 
koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 
5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za 
obniżoną jakość. 
7. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” . 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne” . 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
 
 



SST2 – KOD CPV: 45233200-1        Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
– obrzeża betonowe 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z ustawieniem obrzeży betonowych w ramach realizacji budowy 
boiska do beach soccera na terenie kompleksu piłkarskiego przy ulicy Kresowej 1 w 
Sosnowcu. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przy realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie 
lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji oraz 
oddzielające boisko od pozostałego zagospodarowania. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w „Wymagania ogólne” . 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne” . 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
„Wymagania ogólne” 
2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są: 
-  obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01 , 
-  żwir lub piasek do wykonania ław, 
-  cement wg PN-B-19701 , 
-  piasek do zapraw wg PN-B-06711 . 
2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja 
W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 
-  obrzeże niskie - On, 
-  obrzeże wysokie - Ow. 
W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych 
obrzeża dzieli 
się na: 
-  gatunek 1 - G1, 
-  gatunek 2 - G2. 
Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego wysokiego (Ow) o wymiarach 8 x 
30 x 100 cm. 
2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 
2.4.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.  
2.4.2. Składowanie 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków. Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać 



z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 
cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 
2.4.3. Beton i jego składniki 
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 , klasy C 20/25 i C 25/30. 
2.5. Materiały na ławę i do zaprawy 
Ława betonowa z betonu C12/15, beton według PN-B-06250. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” . 
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” 
4.2. Transport obrzeży betonowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. Obrzeża 
powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” . 
5.2. Wykonanie koryta 
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
5.3. Podłoże lub podsypka (ława) 
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka 
(ława) z piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) 
wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem 
wodą. 
5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 
światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana 
piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie 
powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-
piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą 
być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm 
przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, w narożach elementów 
wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z 
dokładnością do 1 mm. Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie 
właściwości określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów 
6.3. Badania w czasie robót 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod podsypkę  



b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku , 
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego przy dopuszczalnych odchyleniach: 
-  linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
-  niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości 
obrzeża, 
-  wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 
wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” . 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
-  wykonane koryto, 
-  wykonana podsypka. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne” . 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka 
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SST3 KOD CPV: 45233200-1        Roboty w zakresie różnych nawierzchni – 
nawierzchnie z kostki betonowej i trawiaste 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych dla budowy boiska do 
beach soccera na terenie kompleksu piłkarskiego przy ulicy Kresowej 1 w Sosnowcu.. 
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przy realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 
-  chodników z kostki betonowej wym. 20 cmx10 cm. 
- nawierzchni trawiastej 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze 
sobą trwale w fazie produkcji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w „Wymagania ogólne” . 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne” 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
„Wymagania ogólne” . 
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.2.1. Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 
2.2.2. Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna 
kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie 
powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości 80 mm. 
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę betonową 20x10 cm o 
grubości 80 mm. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” . 
3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 
Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować 
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 
hydraulicznie, 
służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 



Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” . 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
Kostki betonowe są przewożone samochodami na paletach transportowych producenta. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” . 
5.2. Koryto pod chodnik i podsypka 
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami podłużnymi i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być 
mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora. Podbudowę stanowi warstwa podsypka 
cementowo-piaskowa gr. 5cm kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm. 
5.3. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 
Kostkę układa się na podsypce cementowo - piaskowej w taki sposób, aby szczeliny między 
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej 
niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni chodnika. Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się 
wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i 
zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku 
środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z 
betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy 
uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik z 
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do 
użytkowania. 
5.4 Nawierzchnia trawiasta 
Przed założeniem trawnika należy odpowiednio teren przygotować poprzez usunięcie 
kamieni, śmieci, korzeni itp. Po przekopaniu terenu na głębokość szpadla (w przypadku mało 
urodzajnej ziemi) należy zastosować 10 cm warstwę kompostu, mieszając go z ziemią. 
Następnie teren po dokonaniu zasiania, należy ograniczyć obrzeżem oraz wyrównać. Podłoże 
przygotować najlepiej na 3 do 5 tygodni przed założeniem trawnika i w tym czasie 
systematycznie go odchwaszczać. W celu skrócenia tego okresu można zastosować środki 
chwastobójcze. Zakupu darni należy dokonać w ilości większej o 5% niż wynika to z obliczeń 
powierzchni trawiastej. 
Przykładowa mieszanka traw - skład .: 
Rajgras angielski (odm.1) – 70% 
kostrzewa czerwona (odm.1) – 10% 
Rajgras angielski (odm.2) – 10% 
kostrzewa czerwona (odm.2) – 5% 
wiechlina łąkowa- 5% 
Wysiew: ok .4kg/100m2 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” . 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada aprobatę techniczną. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża 
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. 



Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
-  głębokości koryta: 
-  o szerokości do 3 m: ± 1 cm, 
-  o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm, 
-  szerokości koryta: ± 5 cm. 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową . 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową : 
-  pomierzenie szerokości spoin, 
-  sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
-  sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 
6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika 
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 
do 300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m 
chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod 
uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą 
przekraczać ± 3 cm. 
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej 
raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 
50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” . 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” . Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne” . 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
 
 
 
 



SST4: KOD CPV 45233000-9        Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg 

 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem betonu 
konstrukcyjnego przewidzianego w ramach realizacji budowy boiska do beach soccera na 
terenie kompleksu piłkarskiego przy ulicy Kresowej 1 w Sosnowcu.. 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonania betonu konstrukcyjnego jako fundamentu pod słupki ogrodzeniowe: 
- wykonaniem mieszanki betonowej 
- układaniem mieszanki betonowej w szalunku  
- pielęgnacją betonu 
- murowanie fundamentów 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne oraz podanymi poniżej: 
1.4.1.Beton zwykły 
Beton o gęstości powyżej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. 
1.4.2. Klasa betonu 
Symbol literowo-liczbowy C20/25 klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na 
ściskanie. 
1.4.3.Mieszanka betonowa 
Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
1.4.4.Nasiąkliwość betonu 
Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
2.MATERIAŁY 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich 
norm polskich. Beton klasy C20/25 wymaga utrzymania wymagań i badań tylko w zakresie 
wytrzymałości betonu na ściskanie. 
2.1.Beton 
Na budowie należy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni 
betonu. Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-88/B-06250. 
2.2.1.Skład mieszanki betonowej 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać 
projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne 
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie 
dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badań i prób mieszanek 
powinny zostać przesłane Inspektorowi. Układanie mieszanki może nastąpić dopiero po 



zatwierdzeniu jej przez Inspektora. Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą 
PN-88/B-06250. 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników 
powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosowania betoniarek wolnospadowych). Do podawania mieszanek należy stosować 
pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. 
4. TRANSPORT 
4.1.Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Środki do transportu betonu: 
·  mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
gruszkami) 
·  ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 
samochodu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
·  90 min. – przy temperaturze + 15oC 
·  70 min. – przy temperaturze + 25oC 
·  30 min. – przy temperaturze + 30oC. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe. 
5.2.Przygotowanie podłoża 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić stan podłoża. Podłoże winno być 
równe, czyste i odwodnione. 
5.3.Betonowanie 
5.3.1.Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 
- Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek. 
- Beton powinien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem 
kontroli grubości oraz wg rzędnych określonych na rysunkach. 
- Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 
i PN-65/B-06251. 
5.3.2.Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
5.3.3.Pobranie próbek i badanie 
- Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 
własne lub inne 
uprawnione laboratorium) przewidzianych normą PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, 
przechowywanie i 
okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 
stosowanych materiałów. 
- Badania powinny obejmować: 
·  badanie składników betonu 
·  badanie mieszanki betonowej 
·  badanie klasy betonu 



Powyższe badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250. 
5.5. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Roboty należy prowadzić pod nadzorem Inspektora. 
6.1.Kontroli podlega: 
- przygotowanie podłoża 
- grubość układanej warstwy 
- rzędne powierzchni betonu 
- wygląd zewnętrzny 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni podłoża 
6.2.Tolerancja wymiarów 
6.2.1.Uwagi ogólne 
Wymiary zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne. 
Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt 
nie przewiduje inaczej. 
6.2.2.Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia. 
Odchylenia płaszczyzny poziomej od poziomu 
·  na całą płaszczyznę - 10 mm 
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0m. 
·  w dowolnym kierunku - 5 mm 
7. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją 
Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
7.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
7.2.1.Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
projektem i ST, 
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robót. 
7.2.2.Zakres robót 
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 
PN-B-30000 Cement portlandzki. 
PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości. 
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
obcych. 
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów 
mineralnych. 
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 



PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. 
PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości. 
PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na 
beton. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-63/B-06261 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 
Warszawa 1989 r. 
 
 
 
 

SST5 KOD CPV: 45112710-5   Elementy małej architektury 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z elementami trybun siedziskowych boiska do beach soccera na 
terenie kompleksu piłkarskiego przy ulicy Kresowej 1 w Sosnowcu. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przy realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
mechanicznym montażem elementów wyposażenia boiska i towarzyszących elementów: 
- Linie rozgraniczające 
- Flagi 
- Bramki 
- Siedziska dla zawodników rezerwowych i sędziów 
 
Wyposażenie boiska do siatkówki plażowej 
-  tuleje do słupków na stopie fundamentowej. Ocynkowane aluminiowe okrągłe o wym. 133 x 
460mm gr. ścianki 3 mm 
- Przenośne słupki do siatkówki aluminiowe wys. 2,5 m z profilu owalnego 100x120mm lub 
100x170mm 
- Pasy z taśmy polipropylenowej szer. 5 cm 
- Siatki do gry bezwęzłowe czarne 
- Stanowisko sędziowskie stalowe, ocynkowane 
 
Piłkochwyty 
- Piłkochwyty o łącznej dł. 179 mb 
 
Bramy i furtki 
- FU1 – dwie dwuskrzydłowe furtki 
- FU2 – dwuskrzydłowa furtka  
 
Trybuny  
- lekka demontowana trybuna sportowa, sześciorzędowa o łącznej liczbie miejsc siedzących 400 z 
czterema wejściami. Wykonana ze stalowych kwadratowych rur ocynkowanych z podestami i 



schodami z kraty pomostowej ocynkowanej oraz balustradami z rur prostokątnych ocynkowanych. 
Siedziska z tworzywa sztucznego. 
 
Bandy ochronne 
- modułowe bandy ochronne wys. 100cm i szer. 180 cm zakotwione w nawierzchni utwardzonej 
 
2. MATERIAŁY 
Należy zastosować materiały zgodne z dokumentacją projektową oraz wytycznymi 
producentów (typ siedzisk, wytyczne projektowe kształtu). 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” . 
3.2. Sprzęt do wykonania 
Sprzęt do wykonania w/w elementów – drobny sprzęt ręczny, środek transportowy – winny 
uzyskać akceptację Inspektora. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” . 
4.2. Transport materiałów 
Elementy siedzisk można przewozić dowolnym środkiem transportu w opakowaniach 
producenta.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” . 
Montaż siedzisk zgodnie z wskazaniami producenta. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” 
-  zgodność wykonania z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 
-  prawidłowość połączeń odpowiednich elementów 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne” 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Atesty i aprobaty producentów 

 
 

 
 

SST6 KOD CPV: 45112720-8  Roboty w zakresie kształtowania terenów 
sportowych i rekreacyjnych 

 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem boiska dla budowy boiska do beach soccera na terenie kompleksu piłkarskiego 
przy ulicy Kresowej 1 w Sosnowcu 
1.2 Zakres stosowania 



Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy 
realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia. 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót budowlanych występujących w obiekcie objętym kontraktem a w 
szczególności: 
- Oznakowanie terenu robót 
- Dostawę materiałów 
- Wykonanie prac przygotowawczych 
- Wykonanie prac zasadniczych 
- Uprzątnięcie terenu prac 
Zakres robót obejmuje: 
1.3.1 Roboty ziemne 
1.3.2 Wykonanie podbudowy boiska 
1.3.3 Wykonanie nawierzchni z piasku kwarcowego 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B.00.00 „Część ogólna” 
2. Materiały 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
STB.00.00 „Część ogólna”. 
2.2 Kruszywa 
Kamień i piasek powinien spełniać wymagania BN-87/6774 - 04. 
2.3 Woda 
Woda zgodnie z wymaganiami PN-88/B 32250. Jakość wody powinna odpowiadać jakości 
wody wodociągowej przeznaczonej do picia. 
2.4 Nawierzchnia boiska z piasku 
Boisko sportowe z nawierzchni piaszczystej – piasek kwarcowy typu „miękkiego” gr. 45 cm, 
niepalący i nie przylegający do nóg zawodników, wolny od kamieni, muszli i innych 
przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub kontuzje zawodników – wg. 
wytycznych FIFA. 
 
Nawierzchnia płyty boiska wykonana z następujących warstw: 
- koryto (grunt rodzimy), 
- kruszywo naturalne zagęszczone 0-31,5mm - 10cm, 
- warstwa odsączająca z piasku o gr. - 10 cm, 
- geowłóknina separująco- wzmacniająca. 
- pokrywa piaszczysta gr. 45 cm 
 
2.5 Warstwa odsączająca 
Warstwa odsączająca powinna być wykonana z piasku średnioziarnistego zagęszczanego 
warstwami Is=0,97. 
Geowłoknina o właściwościach separująco – wzmacniających spełniająca funkcje separacji i 
filtracji. 
Powinna trwale zapobiegać mieszaniu się różnych warstw podłoża. Właściwości filtracyjne 
geowłókniny muszą pozwalać na znacznie szybszą konsolidacje gruntów poprzez 
odfiltrowanie wody. 
Podstawowe parametry: 
- Gramatura min. 110g/m2 
- Pochłanianie energii min. 3kJ/m3 



- Wytrzymałość na rozciąganie min. 7kN/m 
- Wytrzymałość na rozciąganie przy 5% wydłużeniu min. 3kN/m 
- Wielkość porów 140 
- Siła przy przebiciu (metoda CBR) min. 1,0kN 
- Wielkość przepływu wody przy słupie wody 10cm → 110l/m2/s 
- Materiał polipropylen 100% z włókien ciągłych 
- Żywotność w gruncie naturalnym min. 30 lat 
Geowłóknina powinna być wbudowywana w konstrukcje ziemne zgodnie z obowiązującymi 
zasadami, na zakładkę o szerokości: pas na pas – od 50 do 70 cm, przedłużenie pasa – 100cm. 
Przy użyciu geowłókniny do separacji, rozdziału warstw, stabilizacji podłoża oraz filtracji, 
materiał należy przytwierdzić do podłoża poprzez szpilkowanie. Aby uniknąć uszkodzenia 
rolek przy ich rozładunku, składowaniu i przenoszeniu, należy przygotować odpowiednio 
dużą powierzchnię. Poszczególne typy geokompozytu, jak również rolki o różnych 
wymiarach powinny być składowane oddzielnie. Jeżeli istnieje konieczność składowania 
rolek przez okres dłuższy niż 2 tygodnie, rolki powinny zostać całkowicie przykryte w celu 
ochrony przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Podłoże, na którym ma 
zostać wbudowana geowłoknina powinno być możliwie równe i zagęszczone. Wszystkie 
konary, krzewy i inne materiały mogące uszkodzić kompozyt powinny zostać usunięte. 
Układanie powinno nastąpić bezpośrednio przed wbudowaniem kolejnej warstwy. Rolkę 
geowłókniny należy rozwinąć na odpowiednio przygotowanym podłożu. Geowłóknina 
powinna leżeć płasko bez fałd, załamań i innych nierówności. Czas, w którym geowłoknina 
narażona jest na działanie czynników atmosferycznych, powinien zostać ograniczony 
maksymalnie do 30 dni. Geowłókninę można docinać na żądany wymiar ostrym nożem lub 
nożyczkami. 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B.00.00 „Część ogólna”. 
Stosowany sprzęt musi być zgodny z wytycznymi Producenta materiału. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też 
w czasie jego odspajania i transportu. Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien być 
zgodny z warunkami Kontraktu, ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację Inżyniera / 
Kierownika Projektu. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 
Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, 
umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 
Przy wykonywaniu Robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
- Koparka, 
- Równiarka, 
- Spycharka, 
- Koparko – ładowarka 
- Sprzęt do zagęszczania – dobrany odpowiednio do robót, 
- Sprzęt do robót ręcznych, 
- Samochód skrzyniowy 
- Każdy inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B.00.00 „Część ogólna”. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 
Transport materiałów budowlany musi być zgodny z zaleceniami i wytycznymi Producenta 
materiałów co do ich przewożenia. 



Grunty pozyskane z wykopów i nadające się do bezpośredniego wykorzystania do budowy 
nasypów, należy przewieźć na składowisko przyobiektowe (odkład) Wykonawcy lub po 
udokumentowaniu ich przydatności, za zgodą Inżyniera / Kierownika Projektu bezpośrednio 
w miejsce wbudowania. Grunty nie spełniające bezpośrednio tych wymagań, należy 
przewieźć na wysypisko i zagospodarować zgodnie z ustawą o odpadach i przepisami 
ochrony środowiska, Zwiększenie odległości transportu ponad wielkości zatwierdzone nie 
może być podstawą roszczeń Wykonawcy dotyczących dodatkowej zapłaty za transport. 
Jako środki transportowe można użyć samochody samowyładowcze, samochody skrzyniowe, 
inne przedstawione i zatwierdzone przez Inżyniera / Kierownika Projektu. Wybór środków 
transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu 
(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jak i poza nim. Jakiekolwiek 
skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej 
warunków obciążają Wykonawcę. 
5. Wykonanie robót 
5.1 Kolejność wykonania robót 
- Roboty przygotowawcze – zdjęcie humusu, korytowanie, wyrównanie podłoża 
- Warstwa kruszywa 
- Wykonanie warstwy odsączającej z piasku 
- ułożenie geowłókniny 
- Wykonanie nawierzchni piaszczystej 
5.2 Technologia wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST B.00.00 „Część ogólna”. 
Wszystkie roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, 
sztuką budowlaną, odpowiednimi normami przedmiotowymi oraz zasadami wiedzy 
technicznej. Wbudowanie materiałów powinno być wykonane zgodnie z wytycznymi i 
zaleceniami Producenta tych materiałów. 
6. Kontrola jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST B.00.00 „Część ogólna”. 
7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST B.00.00 „Część ogólna”. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- Wykopy – [m3] 
-  Zasypki – [m3] 
- Podbudowy – [m3, m2] 
- Nawierzchnie – [m2] 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST B.00.00 „Część ogólna”. 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 
innych dokumentów odniesienia. 
Odbiór robót powinien obejmować, miedzy innymi: 
- Sprawdzenie przygotowania podłoża w tym: czystości, gładkości, wytrzymałości, równości i 
stanu zawilgocenia 
- Sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni 
- Sprawdzenie zgodności wykonania z umową i dokumentacją techniczną 
- Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i protokołów odbiorów praz zanikowych, sprawdzenia prawidłowości 



wykonania podkładów i warstw technologicznych należy przeprowadzić na podstawie 
protokołów odbiorów prac zanikowych 
Badania jakości i prawidłowości wykonanych robót należy przeprowadzać w czasie odbiorów 
częściowych i odbioru końcowego robót. W czasie odbioru częściowego należy dokonywać 
odbioru tych robót, do których późniejszy dostęp będzie niemożliwy. Na podstawie wyników 
badań należy sporządzić protokoły odbioru robót częściowych i końcowych. Roboty 
zanikające należy wpisać do dziennika budowy. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki 
dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami normowymi. Jeżeli choć 
jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z 
wymaganiami norm i Umowy. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić 
roboty do zgodności z normą i Umową oraz przedstawić je do ponownego odbioru. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w ST B.00.00 „Część ogólna”. 
10. Przepisy związane 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
- Obowiązujące przepisy BHP 
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401). 
- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, podział, symbole i opis gruntów. 
- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 
przy odbiorze. 
- PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
- PN-56/B-06024 Wytyczne wykonania robót ziemnych. 
- Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociagów z tworzyw sztucznych wraz z 
Aneksem Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. 
 
 
 


